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 چکیده

 گارنتتت . پودرمي کرد یرا بررس ومي تري و رنگ گارنت آهن ا  یپودرنمونه های    در  بالا  یبا دما  ترموکروميکیو    ینور  یهایژگي ، ما وتحقيق  ني در ا

پتتراش  ی. الگتتوتهيه شتتدند  آلومينيوم  اژيآلاز  بستر    كي   یرو  کردن  افشانهبه روش    كيترموکروم  پوششبا استفاده از روش واکنش حالت جامد و  

 ،یستتااتار یابيتت ارز یبتترا FTIRو  UV-Vis یو استتتکتروفتومترها  ،یدانيتت م  گستتي   یروبشتت   یالکترونتت نوری و    یها  کروسکوپيم  کس،ي ا  پرتو

 از a*b*L*یبا استخراج مختصات رنگها ی نمونهکيترموکروم یها یژگي مواد مورد استفاده قرار گرفتند. و ینور یها یژگي سطح و و  شناسیريخت

دهتتد کتته بتتا   ینشتتان متت به دست آمتتده    جي . نتاقرار گرفت  یبررسمورد  گراد    یدرجه سانت  210تا    25  نيب  یگرفته شده در دماها  یتاليجي د  ري تصاو

بتتين انتقتتال الکتتترون در  نيو آهتتن، و هم نتت  ژنياکستت  یهاوني  نيکند. انتقال بار ب  یم  رييتغ  رهيت  یبه قهوه ا  رهياز سبز ت  پوششدما، رنگ    شي افزا

 گراديدرجتته ستتانت  350دمتتایتا    یقو  یحرارت  یداري پا  پوشش  ني باشد. ادر اين پوشش    ري پذرنگ برگشت  رييتغ  عام   تواندیم  d  هي لا  یهاتالياورب

 بالا مناسب است. یدر دما كيترموکروم یکاربردها یکه برا دارد
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